» tektury, mas widknistych, bibutki tissue, opakowarn transportowychi tulei

Zakres akredytacji obejmuje badania: papieru

le celulozowo-papierniczym.
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Wasze pismo: z 06.05.2019 1.6dz, 23.05.2019
Raport z badan Nr: 166
zawiera 1 strong
Egz. ...
1. Zleceniodawca: Semar, Serek Marcin, ul. Jadminowa 15, 34-300 Zywiec.
2. Przedmiot badan - oznakowanie prébki w laboratorium:
tektury faliste 5-warstwowe, oznakowane nastepujaco:
166/1 - trumny tekturowe do kremacji zwlok, Model ECO-1, dostarczone w ilosci 3 szt. trumien,
166/2 - trumny tekturowe do kremacji zwlok, Model ECO-2, dostarczone w ilo$ci 1 arkusza,
o wymiarach 300x300 mm
166/3 - trumny tekturowe do kremacji zwlok, Model ECO-3, dostarczone w ilosci 1 arkusza,
o wymiarach 300300 mm
3. Data otrzymania probki: 29.04.2019 (166/1) i 09.05.2019 (166/2, 166/3)
4. Pobieranie probki: probka pobrana przez zleceniodaweeg.
5. Wykonanie badan:
5.1. Warunki klimatyzowania i badania: zgodnie z wymaganiami norm na metody badan.
5.2. Data wykonania badan: 16+21.05.2019.
5.3. Wyniki badan:
Oznaczane Jednostki Oznakowanie probek Metoda
wilasciwosci g badania wg
166/1 166/2 166/3
warto$é precyzja wartosdé precyzja | warto$¢ | precyzja
$rednia pomiaru $rednia pomiaru érednia | pomiaru
Zawartosé mg/kg Procedura badawcza
pierwiastkow: NL-13, wyd. V
z01.04.2016r.
Pb 19,7 +3,0V 7.4 +1,5" 7,9 £1,6" | oznaczone metoda FAAS
Cd <0,2 26%% <0,2 26%% <0,2 26%2) oznaczone metoda FAAS
Cr 3,28 +0,627 2,21 +0,42" 2,19 +0,42" | oznaczone metoda FAAS
catkowity
Hg* <0,05 25%> < 0,05 259%2 <0,05 25%% | oznaczona metoda
CVAAS
As*® <0,2 2597 <0,2 25%% <0,2 25%> | oznaczona metoda
ETAAS
Y niepewnosé rozszerzona dla poziomu istotnosci 0=0,05 i wspétczynnika rozszerzenia k=2
% niepewnosé rozszerzona metody
* Nieobjete akredytacja PCA
5.4. Badania wykonali: I. Podawezyk, M. Cieplinski. Autoryzowat:

Laboratorium JalkoSci Papieru
K._ILRO WNIK
SRULLe )
dr inz. Elbieta Baranek
Raport sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktdrych: ---Koniec Rapartu z badan---

egz. | - otrzymuje zleceniodawca
egz. 2 - pozostaje w IBWCh

Uwaga:

1. Wyniki badar odnoszg sig wytgcznie do zbadanej prébki

2. Raport z badar jest wiasnoscig zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystany tylko za jege zgoda

3. Bez zgody laboratorium raport z badan moze by¢ powielany wytacznie w catosci.

4. Witasciciel raportu z badan, wykorzystujgc jego tresc jest zobowigzany przytoczy¢ informacje, ze wykorzystuje wyniki badari uzyskane przez Laboratorium Jakosci Papieru Instytutu Biopolimerdw | Widkien
Chemicznych w todzi, ktore jest akredytowane przez PCA.

5. Prawo do reklamacji wynikaw badan przystuguje w ciggu 30 dni od daty otrzymania raportu z badan.

6. Raport z badan zawiera wyniki badan wiasciwosci objgtych zakresem akredytacji i nieakredytowanych. Wiasciwosci nie objete zakresem akredytacji oznaczono symbaolem ,*™,
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| BWCh tel./fax. +42 6368823, Tel. +42 6380350, e-mail: papier@ibwch.lodz.pl, e.baranek@ibwch.lodz.pl

Wasze pismo: z 06.05.2019 1.6dz, 23.05.2019

Orzeczenie do Raportu z badan Nr: 166

Egz. ...I
1. Zleceniodawca: Semar, Serek Marcin, ul. Jasminowa 15, 34-300 Zywiec.

2. Przedmiot badan - oznakowanie probki w laboratorium:
tektury faliste 5S-warstwowe, oznakowane nastepujaco:
166/1 - trumny tekturowe do kremacji zwltok, Model ECO-1, dostarczone w iloSci 3 szt. trumien,
166/2 - trumny tekturowe do kremacji zwlok, Model ECO-2, dostarczone w ilosci 1 arkusza,
o wymiarach 300x300 mm
166/3 - trumny tekturowe do kremacji zwlok, Model ECO-3, dostarczone w ilosci 1 arkusza,
o wymiarach 300x300 mm
3. Data otrzymania probki: 29.04.2019 (166/1) i 09.05.2019 (166/2, 166/3)
4, Pobieranie probki: prébka pobrana przez zleceniodawce.
5. Orzeczenie:

Nie s3 nam znane zadne normy i wymagania dla wyrobow takich jak trumny tekturowe. Zawartos¢
metali cigzkich w tekturze mozna odnie$¢ do wymagai ustawy RP z 13.06.2013 o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych oraz dyrektywy UE 94/62/EC w my$l ktérych, suma zawarto$ci metali cigzkich (Cd, Cr,
Pb, Hg) nie moze przekracza¢ 100 mg/kg. W przypadku badanych tektur suma zawartosci Cd, Cr, Pb, Hg
nie przekracza: 23,3 mg/kg dla modela EKO - 1, 9,9 mg/kg dla modelu EKO - 2 i 10,4 mg/kg dla modelu
EKO - 3. Zawarto$¢ As jest normowana dla papieréw i tektur przeznaczonych do kontaktu
z zywnoscia. Zgodnie z norma PN-P-50430:1998 "Papier i tektura. Wymagania zdrowotne dotyczqce
materialéw stosowanych do bezposredniego kontaktu 7 Zywnosciq”, zawarto$¢ As w wyciaggu wodnym
z papieru i tektury nie powinna przekracza¢ 1 mg/kg. We wszystkich trzech zbadanych tekturach
calkowita zawarto§¢ As (po mineralizacji probki) nie przekracza 0,2 mg/kg. Mozna wige stwierdzid,
e zgodnie z wymaganiami przytoczonymi powyzej, badane wyroby nie stanowia zagrozenia dla Srodowiska

pod wzgledem zawarto$ci metali ciezKich.

Opracowal: mgr inz. Macie] Cieplinski Laboratoriym Jakeéci Papieru
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dr inz. Elzbieta Baranek




